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Poliimeerid on ained, millel on viga suured molekulid, mis koosnevad paljudest viikestest
ihesugustest  voi sarnastest  lilidest. Polimeere  saadakse poliimerisatsioonil  ja
polikondensatsioonil.

Poliimerisatsioon

tavaliselt vabade radikaalide (voi ka ioonide) osavotul, kelle abil molekulid jarjest Gsicine
otsa liituvad.

Niiiteks vdivad poliimeerid moodustada jirjest liituvad eteeni molekulid. Niiviisi saame
poliimeeri poliieteeni, mida argielus nimetatakse tavaliselt poliietilleeniks. Monomeer on
poliimerisatsiooni lahtetihend ning elementaarliili vastay loik polimeeris. Kui uurime
poltimerisatsioonil osalenud monomeeri ja tekkinud
elementaarlill, siis ndeme, ct nende keemiline koostis ja
molekulmass on tipselt ihesugused, lilis on puudu vaid

polumerisatsiooniaste
elementaarluli

kaksikside. n cH—on, —= [
Poliimerisatsiooniaste (viike n) tihistab lilide arvu  monomeer "
polimeeri molekulis. Et aine ei koosne tipselt (eteene olotheer
ihepikkustest molekulidest, on kasutuscle voctud ~ etdleen) {polieteen e,
keskmise poliimerisatsiooniastme moiste. poldettleen)
Homopolimeerid Homopoliimeeride korral on  kdik  ahelalillid  ihesugused,
—AA—A—A—A—A— Kopoliimeeride korral on ahelalillid erinevad, st polimerisatsiooni
Kopolimeerid lahteaineteks on voetud erinevad monomeerid.

—A—B—A—B—AB—

Poliimerisatsioon toimub kiill mitmekordse sideme arvelt, aga tavaliselt on molekulis ka
teised rithmad (aatomid). Need jidvad elementaarliilidesse alles.

Ulesanded
1. Kirjuta kolmest elementaarliilist koosnev poliimeeri 13ik, kui monomeeriks on but-1-een!
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Politkondensatsioonil reageerivad monomeeride_funktsionaalsed rihmad ja eraldub mingi
‘madala molekulmassiga aine, nditeks vesi. Selliselt tekkivad polimeerid:
« estersideme (karboksiiiilhape + alkohol > ester + vesi) baasil

* ja amiidsideme (karboksiiiilhape + amiin > amiid + vesi) baasil.
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LA Friest |
. mida Kasutatakse niiteks Kidlive:

Kevlar on suure thmbetugevusega sinteetiline poliime
tegemiscks.
a. Vali sobivad monomcerid kevari saamiseks ja

awidsids
b Vali sulgudes olevast loctelust vilja dige sons ja tomba sellcle joon alla.

Aincklassilt on kevlar ani
polukondensatsipon, htdroluds ).
mojul tormub keviari (okstideerumine.

iid). Kevlari tootmise aluseks on (polumerisatsioon,
Ta ei oke vastupiday hapete ja aluste toimeke. sest nende
hidrogeenimine. hiidroliils) ning kiud katkevad.

. - ~ | Politkondensatsioon
Saaduseks on vaid polimeer Saadustcks  polimeer  ja  mingi
madalmolckulaarne iihend (peamiselt vesi)

ahela kasvamisel aktiivne tsenter (radikaal,
ioon) B
Monomeer ja clementaarliili  on sama | Monomeer ja elementaarlilli on erineva
Koostisega: lagundamisel lisaaineid vaja ei | koostisega: lagundamine hiidrolidsi teel (vee |
ole toimel) i} |

Toimub kordsete sideme arvel, ahcla otsas on | Iga vahesaadus on piisiv aine ‘





